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Famille de produit/Procédé :  Bardage rapporté avec clips sur support béton et maçonnerie  

 

Titulaire(s) :   Société LABEL FACADE 

 

  

AVANT-PROPOS 

Les avis techniques et les documents techniques d’application, désignés ci-après indifféremment par Avis 

Techniques, sont destinés à mettre à disposition des acteurs de la construction des éléments d’appréciation sur 

l’aptitude à l’emploi des produits ou procédés dont la constitution ou l’emploi ne relève pas des savoir-faire et 

pratiques traditionnels. 

 

Le présent document qui en résulte doit être pris comme tel et n’est donc pas un document de conformité ou à 

la réglementation ou à un référentiel d’une « marque de qualité ». Sa validité est décidée indépendamment 

de celle des pièces justificatives du dossier technique (en particulier les éventuelles attestations réglementaires). 

L’Avis Technique est une démarche volontaire du demandeur, qui ne change en rien la répartition des responsabilités 

des acteurs de la construction. Indépendamment de l’existence ou non de cet Avis Technique, pour chaque ouvrage, 

les acteurs doivent fournir ou demander, en fonction de leurs rôles, les justificatifs requis. 

L’Avis Technique s’adressant à des acteurs réputés connaître les règles de l’art, il n’a pas vocation à contenir d’autres 

informations que celles relevant du caractère non traditionnel de la technique. Ainsi, pour les aspects du procédé 

conformes à des règles de l’art reconnues de mise en œuvre ou de dimensionnement, un renvoi à ces règles suffit. 

Groupe Spécialisé n° 2.2 - Produits et procédés de bardage rapporté, vêtage et vêture 
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Versions du document 

Version Description Rapporteur Président 

V3 

Cette version annule et remplace l'Avis technique n°2.2/13-
1542_V2. 

La scission de l'Avis Technique 2.2/13-1542_V2 est issue de 
la décision du Groupe Spécialisé 2.2 du 5 février 2020. 

SCHNEIDER Cédric FAYARD Stéphane 

 

 

 

 

Descripteur : 

Bardage rapporté à base d'éléments de paroi de diverses natures venant s'accrocher par l'intermédiaire 
d’attaches ponctuelles V-Clip® sur un réseau horizontal de rails profilés en aluminium (cf. fig. 1). Les rails 

horizontaux en aluminium peuvent être fixés : 

 Soit directement au gros-œuvre en intercalant entre le mur et les rails aluminium un calage de 

réglage de la verticalité de l’ouvrage, (pose sans isolant) 

 Soit sur une ossature verticale en chevrons bois ou en profilés métalliques, solidarisés au gros-œuvre 
par chevillage direct ou par l'intermédiaire de pattes-équerres. 

Pose horizontale et verticale des plaques ou dalles avec joint vertical filant ou discontinu suivant les 
prescriptions des différentes annexes du Dossier Technique. 

Caractéristiques générales 

Référence de la 
variante  

Dalles, carreaux ou plaques de la paroi 

Nature Dimensions (mm) 

PIERRA-CLIP Pierres naturelles rainurée Format variable (cf. Annexe 1) 
Epaisseur minimale 2 cm rainurée  

TERREAL V-Clip® 

Terre cuite 

double paroi de la gamme TERREAL 
épaisseur de 18 à 30 mm 

Format maxi (HxL) : (cf. Annexe 2) 

   Aspect : divers selon parement, avec clips apparents ou cachés dans les rainures. 

   Coloris : palette totale très étendue. 
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1. Avis du Groupe Spécialisé 
Le procédé décrit au chapitre II « Dossier Technique » ci-après a été examiné, le 20 Septembre 2022, par le 

Groupe Spécialisé qui a conclu favorablement à son aptitude à l'emploi dans les conditions définies ci-après : 

  

1.1.  Domaine d'emploi accepté 

1.1.1. Zone géographique 

L'avis a été formulé pour les utilisations en France métropolitaine. 

1.1.2. Ouvrages visés 

 Mise en œuvre du bardage rapporté sur parois planes et verticales, neuves ou préexistantes, en maçonnerie 
d'éléments enduits (conforme au NF DTU 20.1) ou en béton (conforme au DTU 23.1), situées en étage et rez-de-
chaussée.  

 Exposition au vent normal selon NV 65 modifiées de valeur admissible donnée en annexe 1 à 2 en fonction des 
parements.  

 Mise en œuvre possible aussi en habillage de sous-face de supports plans et horizontaux en béton, neufs ou déjà en 
service, inaccessibles (à plus de 3 m du sol), et sans aire de jeux à proximité, et selon les dispositions décrites dans 
le § 2.4.2.8 du Dossier Technique. Les parements doivent être classées au minimum Q3.  

 Le procédé de bardage rapporté V-CLIP® peut être mis en œuvre en zones de sismicité et bâtiments définis au § 
1.2.1.4 du Dossier Technique selon les dispositions particulières décrites dans les Annexes A, B et C.  

1.2.  Appréciation 

1.2.1. Aptitude à l'emploi du procédé 

1.2.1.1. Stabilité 

Le bardage rapporté ne participe pas aux fonctions de transmission des charges, de contreventement et de résistance aux 
chocs de sécurité. Elles incombent à l'ouvrage qui le supporte. 

La stabilité du bardage rapporté sur cet ouvrage est convenablement assurée dans le domaine d'emploi proposé. 

1.2.1.2. Sécurité en cas d'incendie 

Le respect de la réglementation incendie en vigueur est à vérifier au cas par cas selon le bâtiment visé.  

Les vérifications à effectuer (notamment quant à la règle dite du "C + D", y compris pour les bâtiments déjà en service) doivent 
prendre en compte les caractéristiques suivantes : 

 Classsement conventionnel de réaction au feu (pierre naturelle et terre cuite): A1.  

 La masse combustible de l'ossature en bois correspond au poids de l'ossature ramenée au m². On multiplie cette 
valeur par 17 pour l'exprimer en MJ/m².  

Les dispositions à respecter dans les bâtiments pour lesquels l'IT249 de 2010 est appliquée sont décrites au § Sécurité incendie 
du Dossier Technique. 

1.2.1.3. Prévention des accidents lors de la mise en œuvre 

Elle peut être normalement assurée. 

1.2.1.4. Pose en zones sismiques 

Pose en zones sismiques ; Les procédés suivants peuvent être mis en œuvre en zones et bâtiments selon les arrêtés des 22 
octobre 2010 et ses modificatifs : 

Pierraclip sur ossature acier galvanisé 

Le système de bardage rapporté V-Clip® dans sa variante Pierraclip sur ossature en acier galvanisé peut être mis en œuvre en 
zones de sismicité et bâtiments définis en Annexe A du Dossier Technique. 
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Zones de sismicité 

Classes de catégories d'importance 
des bâtiments 

I II III IV 

1 X X X X 

2 X X X X 

3 X X X X 

4 X X X X 

X Pose autorisée sans disposition particulière selon le domaine d'emploi accepté. 

X Pose autorisée sur parois planes et verticales en béton selon les dispositions décrites dans l'Annexe A. 

 
Pose autorisée sans disposition particulière selon le domaine d'emploi accepté pour les bâtiments de catégorie 
d'importance II remplissant les conditions du chapitre I “ Domaine d'application ” du Guide de construction 
parasismique des maisons individuelles DHUP CPMI-EC8 Zones 3-4, édition 2021. 

  

Pierraclip sur ossature bois 

Le procédé de bardage rapporté V-Clip® dans sa variante Pierraclip sur ossature en bois peut être mis en œuvre en zones de 
sismicité et bâtiments définis en Annexe B du Dossier Technique. 

Zones de sismicité 
Classes de catégories d'importance 

des bâtiments 

I II III IV 

1 X X X X 

2 X X X X 

3 X X X X 

4 X X   

X Pose autorisée sans disposition particulière selon le domaine d'emploi accepté. 

X Pose autorisée sur parois planes et verticales en béton selon les dispositions décrites dans l'Annexe B. 

 
Pose autorisée sans disposition particulière selon le domaine d'emploi accepté pour les bâtiments de catégorie 
d'importance II remplissant les conditions du chapitre I “ Domaine d'application ” du Guide de construction 
parasismique des maisons individuelles DHUP CPMI-EC8 Zones 3-4, édition 2021. 

 Pose non autorisée 

  

TERREAL V-CLIP (Maestral Slim et Piterak Slim) sur ossature acier galvanisé 

Le procédé de bardage rapporté V-Clip® dans sa variante Terreal V-CLIP sur ossature en acier galvanisé peut être mis en 
œuvre en zones de sismicité et bâtiments définis en Annexe C du Dossier Technique. 

Zones de sismicité 

Classes de catégories d'importance 
des bâtiments 

I II III IV 

1 X X X X 

2 X X X  

3 X X X  

4 X X   

X Pose autorisée sans disposition particulière selon le domaine d'emploi accepté. 

X Pose autorisée sur parois planes et verticales en béton selon les dispositions décrites dans l'Annexe C.  

 
Pose autorisée sans disposition particulière selon le domaine d'emploi accepté pour les bâtiments de catégorie 
d'importance II remplissant les conditions du chapitre I “ Domaine d'application ” du Guide de construction 
parasismique des maisons individuelles DHUP CPMI-EC8 Zones 3-4, édition 2021. 

 Pose non autorisée 

  

Autres procédés : PIERRACLIP sur aluminium, TERREAL V-CLIP sur ossature bois ou aluminium 

Zones de sismicité 

Classes de catégories d'importance 
des bâtiments 

I II III IV 

1 X X X X 

2 X X   

3 X    

4 X    

X Pose autorisée 

 
Pose autorisée pour les bâtiments de catégorie d'importance II remplissant les conditions du chapitre I “ Domaine 
d'application ” du Guide de construction parasismique des maisons individuelles DHUP CPMI-EC8 Zones 3-4, 
édition 2021. 

 Pose non autorisée 

1.2.1.5. Performances aux chocs 

TERREAL V-Clip 

Concernant le comportement aux chocs des différents éléments de paroi, les essais réalisés sur les carreaux terre cuite de la  
variante TERREAL V-Clip ont conduit aux valeurs suivantes : 
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Produit L≤135 cm maxi 135< L ≤152 cm 
135< L ≤152 cm 
Avec lisse intermédiaire 

Maestral slim 20 
Piterak slim 30 
Pietrak slim 20   

Q4 
Q4 
Q3 

Q3 
Q3 
Q2 

Q4 
Q4 
Q4 

PIERRACLIP 

La résistance aux chocs des pierres naturelles d'épaisseur 30 mm (sur toute la hauteur des éléments) permet leur emploi en 
classe Q1 selon la norme P08-302. Pour des pierres d'épaisseur 20 mm et/ou dans le cas d'emploi correspondant à une 
exposition plus sévère que celle de la classe Q1, les performances spécifiques de la pierre utilisée devront être évaluées au 
moyen d'essais préalables de résistance aux chocs. 

Remplacement 

Le remplacement d'un élément accidenté est possible indépendamment des éléments adjacents. Dépose et repose sont des 
opérations aisées excepté pour les éléments terre cuite de longueur supérieure à 1 m, puisque ne nécessitant une translation 
aller-retour sur les lisses, avec la pince spécifique Labelfacade, des V-Clips fixant la dalle à déposer et à reposer. 

Cela implique cependant que des éléments de remplacement soient approvisionnés lors du chantier en même temps que l'outil 
spécifique nécessaire au déplacement des V-Clip®. 

1.2.1.6. Isolation thermique 

Le respect de la Règlementation Thermique en vigueur est à vérifier au cas par cas selon le bâtiment visé.  

1.2.1.7. Eléments de calcul thermique 

Le coefficient de transmission thermique surfacique Up d'une paroi intégrant un système d'isolation par l'extérieur à base de 
bardage ventilé se calcule d'après la formule suivante : 

 

Avec : 

  

Uc  est le coefficient de transmission thermique surfacique en partie courante, en W/(m2.K). 

i  est le coefficient de transmission thermique linéique du pont thermique intégré i, en W/(m.K), (ossatures).  

Ei  est l'entraxe du pont thermique linéique i, en m. 

n  est le nombre de ponts thermiques ponctuels par m² de paroi. 

j  est le coefficient de transmission thermique ponctuel du pont thermique intégré j, en W/K (pattes-équerres). 

  

Les coefficients  et  doivent être déterminés par simulation numérique conformément à la méthode donnée dans les règles 
Th-Bât, fascicule Ponts thermiques. 

En absence de valeurs calculées numériquement, des valeurs par défaut sont fournies sur le site rt-bâtiment.fr dans le 
paragraphe mur du dossier d'application du fascicule parois opaques. 

. 

Au droit des points singuliers, il convient de tenir compte, en outre, des déperditions par les profilés d'habillage.  

1.2.1.8. Etanchéité 

A l'air : elle incombe à la paroi support, 

A l'eau : 

En pose directe (sans patte-équerre) sur béton et maçonnerie : 

Appliqué sans ossature primaire et sans isolant thermique associé sur des murs en béton ou maçonneries d'éléments enduites 
par l'extérieur, le système permet de réaliser des murs pouvant être utilisés dans les mêmes emplois que ceux de type IIb au 
sens des DTU 23.1 et DTU 20.1. 

En pose sur ossature avec pattes-équerres sur béton et maçonnerie : 

Cas des joints ouverts : elle est assurée de façon satisfaisante en partie courante par la faible largeur des joints horizontaux 
et verticaux entre plaques adjacentes (≤ 8 mm) avec l'utilisation des rails pour joints de 5 et 8 mm, compte tenu de la 
nécessaire verticalité de l'ouvrage et de la présence de la lame d'air ; et en points singuliers, par les profilés d'habillage. 

Le système permet de réaliser des murs de type XIII au sens des « Conditions Générales d'emploi des systèmes d'isolation 
thermique par l'extérieur faisant l'objet d'un Avis Technique » (Cahier du CSTB 1833 de Mars 1983), les parois supports devant 
satisfaire aux prescriptions des chapitres 2 et 4 de ce document. 

1.2.2. Durabilité 

Les dalles présentent un comportement suffisamment connu et satisfaisant pour que l'on puisse estimer que l'ensemble des 
diverses variantes considérées du bardage rapporté V-Clip® offre, sans entretien, une durabilité équivalente à celle des 
bardages traditionnels normalement entretenus. 
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La durabilité du gros-œuvre est améliorée par la présence du bardage rapporté notamment dans le cas où une isolation 
thermique lui est associée. 

1.2.3. Fabrication et contrôles (cf. § 2.8) 

Cet avis est formulé en prenant en compte les contrôles et modes de vérification de fabrication décrits dans le Dossier Techn ique. 

La fabrication des V-Clip®par Metaliss, des cales par la Société Collavet et des dalles en pierre naturelle, fait l'objet d'un cahier 
des charges avec la Société Labelfaçade suivi par le CSTB. 

Le respect des procédures de contrôle de qualité de l'ensemble des constituants est supervisé par la Soc iété Labelfaçade. 

1.2.4. Impacts environnementaux 

1.2.4.1. Données environnementales1 

Le procédé V-Clip ne dispose d'aucune Déclaration Environnementale (DE) et ne peut donc revendiquer aucune performance 
environnementale particulière. Il est rappelé que les DE n'entrent pas dans le champ d'examen d'aptitude à l'emploi du procédé. 

1.2.4.2. Aspects sanitaires 

Le présent avis est formulé au regard de l'engagement écrit du titulaire de respecter la réglementation, et notamment 
l'ensemble des obligations réglementaires relatives aux produits pouvant contenir des substances dangereuses, pour leur 
fabrication, leur intégration dans les ouvrages du domaine d'emploi accepté et l'exploitation de ceux -ci. Le contrôle des 
informations et déclarations délivrées en application des réglementations en vigueur n'entre pas dans le champ du présent avis. 
Le titulaire du présent avis conserve l'entière responsabilité de ces informations et déclarations. 

1.3.  Remarques complémentaires du Groupe Spécialisé 

Le procédé s'apparente à la famille des bardages rapportés avec fixation par patte-agrafe avec les particularités suivantes : 

 Les attaches V-Clip®pincent à la fois l'aile du profilé support et les éléments de paroi, ce qui limite convenablement 
les risques de translation de ces derniers, le long des profilés sous l'effet de vibrations.  

 La possibilité de disposer le nombre voulu d'attaches V-Clip®le long des rives des dalles en fonction des sollicitations.  

 La géométrie des attaches V-Clip®leur conférant une grande déformabilité réversible sous les effets de la dépression 
due au vent, ce qui permet :  

o D'une part, une bonne répartition des charges résultantes sur l'ensemble des crochets, évitant ainsi les 
"points durs" susceptibles d'amorcer la rupture des matériaux fragiles,  

o D'autre part, un effet de pince (par raccourcissement) appliqué entre les bords opposés des dalles, propre à 
réduire les jeux de mise en œuvre entre dalle et crochets, et à maintenir les performances vis-à-vis des 
risques d'échappement.  

La mise en œuvre exige du soin, de la précision et nécessite compte tenu des particularités du montage, l'assistance technique 
de Labelfacade au démarrage du chantier. Concernant les carreaux à chants rainurés, leur mise en œuvre requiert de plus 
grandes précautions lors des manipulations, eu égard à la relative fragilité des bords de rainure. 

Les éléments du procédé, à savoir les rails, les cales PP, les V-Clip®et les différents parements de bardage, sont exclusivement 
fournis par la Société Labelfaçade qui prend la responsabilité de la vérification de la conformité de ces éléments aux prescriptions 
du Dossier Technique. 

Le respect du guide SNBVI « Protection contre l'incendie des façades en béton ou en maçonnerie revêtues de systèmes 
d'isolation thermique extérieure par bardage rapporté ventilé » peut induire des dispositions techniques et architecturales, pour 
satisfaire la Réglementation incendie en vigueur, qui ne sont pas illustrées dans les détails du Dossier Technique notamment 
les relevés de bavette débordantes pour la reprise de ventilation. 

Ces dispositions ne se substituent pas à celles qui sont visées par le Groupe Spécialisé dans le présent Avis Technique pour les 
aspects qui ne relèvent pas de la sécurité incendie. 

Cet Avis Technique est assujetti à une certification de produits  portant sur les parements TERREAL V-CLIP. 

Le bardage rapporté, lorsqu'il se compose d'éléments de petits formats (< 600 x 600 mm) non rainurés, se pose sans difficulté 
particulière, moyennant une reconnaissance préalable du support, un calepinage des éléments et profilés complémentaires, et 
le respect des conditions de mise en œuvre, notamment en ce qui concerne l'emploi nécessaire de l'appui provisoire.  

Lorsque ce bardage est composé d'éléments rainurés et/ou de grandes dimensions, sa mise en œuvre est rendue plus délicate. 
Ce cas de mise en œuvre requiert une entreprise de pose qualifiée dans la mise en œuvre des façades légères plutôt que dans 
celle des bardages rapportés usuels. 
  

                                                 
1 Non examiné par le Groupe Spéc ialisé dans le cadre de cet A vis  
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2. Dossier Technique 
Issu des éléments fournis par le titulaire et des prescriptions du Groupe Spécialisé acceptées par le titulaire 

  

2.1.  Mode de commercialisation 

Titulaire : Société Labelfaçade 
7 rue des Maraîchers 
FR-69120 Vaulx-en-Velin 

Tél. : 04 78 68 00 74 
Fax : 09 58 64 92 68 

 www.labelfacade.fr 

  

Distributeurs : Société Labelfaçade pour les versions Pierraclip  
E-mail : contact@labelfacade.fr / etude@labelfacade.fr 

Société Terreal pour la version Terréal V-Clip  
Avenue Normandie-Niemen 
Antipolis - Bâtiment B 
B.P. 13 
FR-31701 Blagnac cedex 

  

Tél. : 05 34 36 21 00 

Fax : 05 34 36 21 01 

  

2.1.1. Identification 

2.1.2. Parements Terréal-V-Clip 

Les plaques bénéficiant d'un Certificat  sont identifiables par un marquage conforme aux « Exigences particulières de la 

Certification  des bardages rapportés, vêtures et vêtages, et des habillages de sous-toiture » et comprenant notamment : 

Sur le produit 

 Le logo , 

 Le numéro du certificat,  

 Un repère d'identification du lot de fabrication.  

Sur les palettes 

 Le logo ,  

 Le numéro du certificat,  

 Le nom du fabricant,  

 L'appellation commerciale du produit,  

 Le numéro de l'Avis Technique.  

2.1.3. Parement Pierraclip 

La Société LABELFACADE qui supervise la fabrication de ces parements fait l'objet d'un suivi par le CSTB. Un Cahier des Charges 
applicable aux transformateurs, concernant les parements pierre et leur usinage, précise les tolérances et fréquences des 
contrôles reportés sur les « feuilles de suivi qualité » conservées par Labelfacade. 

Sur l'étiquette agrafée à chaque palette, sont notamment précisés la marque commerciale, le type, la date et le numéro de 
fabrication. 

2.1.4. V-Clip® 

A chaque colis d'attaches V-Clip®, est attachée une étiquette précisant le numéro de référence des attaches et donc l'épaisseur 
des éléments à pincer, leur nombre, la date et le numéro de fabrication. 

2.1.5. Rails 

A chaque colis de rails support de V-Clip®, est attachée une étiquette précisant notamment la longueur des profilés, le nombre 
de barres, la date et le numéro de fabrication. 

  

Cet Avis Technique est assujetti à une certification de produits  portant sur les parements TERREAL V-CLIP. 
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2.1.6. Distribution 

La Société Labelfacade ne pose pas elle-même ; elle distribue et livre les éléments du procédé V-Clip® à des entreprises de 
pose. 

Les éléments fournis par la Société Labelfaçade comprennent les plaques de parement prêts à être posés, les rails support de 
V-Clip®, les cales plastiques et les attaches V-Clip®, les accessoires (éclisses, outillage de démontage, appui provisoire) ainsi 
que les cales en polypropylène et les étriers pour la pose en zones sismiques. 

La Société Labelfaçade peut fournir des outils spécifiques nécessaires à la pose. 

Tous les autres éléments peuvent être directement approvisionnés par le poseur, en conformité avec  la description qui en est 
donnée dans le Dossier Technique et ses annexes. 

  

2.2.  Description 

2.2.1. Eléments de bardage 

La paroi extérieure du bardage est à base de plaques dont le chant est soit droit, soit rainuré, selon que le V -Clip®est prévu 
apparent ou caché. 

Les matériaux constituant les plaques de parement font l'objet de spécifications techniques annexées au présent Dossier 
Technique du procédé V-Clip® : 

TERREAL-V-CLIP : Bardeaux étirés de terre cuite, à chants droits, de dimensions variables. 

PIERRACLIP : Pierres diverses, naturelles ou d'autre nature éprouvée, à chants rainurés, dont les caractéristiques générales 
sont conformes aux normes NF B 10-601 et NF 1469 concernant leur domaine d'emploi et leur réception : 

 Résistance aux agents extérieurs (eau, gel, U.V....),  

 Résistance à la flexion sous l'effort normal du vent sur la façade (pression et dépression selon les efforts déterminés 
par les règles NV 65 modifiées),  

 Résistance à la rupture au droit des attaches V-Clip®. Dans les cas de figure usuels avec plaques à bords droits, 
cette résistance ne devient critique que sous des efforts supérieurs à celui créant la rupture de la plaque par flexion. 
En revanche, dans le cas de plaques à rives rainurées, cette résistance est à vérifier, ce qui peut conduire à 
l'augmentation du nombre de V-Clip®.  

2.2.2. Attaches ponctuelles V-Clip® (cf. fig. 4) 

Fil d'épaisseur 18/10e mm de composition Sandvick SAF 2205 correspondant à la nuance d'acier inoxydable X2CrNiMoN22-5-3 
(1.4462) selon la norme NF EN 10088-2, de résistance minimale 1700 MPa. 

Ces V-Clip®peuvent être, sur demande, revêtus en usine d'une peinture polyuréthanne. 

Les plaques de parement sont mises en œuvre sur un réseau de rails horizontaux à l'aide de V -Clip®ponctuels disposés en rive 
basse et haute, chaque V-Clip®ne pinçant qu'une seule plaque en rive. 

Pour certaines plaques de grande dimension, il peut être nécessaire de disposer en complément des V-Clip®sur les rives 
verticales, ce qui est possible en posant des éléments verticaux de rail en aluminium pour V -Clip®sur lesquels ces V-CLIPS 
viennent s'accrocher par déplacement latéral, une fois que la plaque de parement est en position définitive. 

L'élasticité des V-Clip®autorise une tolérance d'épaisseur de plaque de plus ou moins 8 % par rapport à l'épaisseur nominale. 
Ainsi, une épaisseur à pincer de 6 mm pourra varier entre 5,6 et 6,2 mm. Une gamme de V-Clip®portant le numéro 
correspondant à l'épaisseur à pincer permet de couvrir la plage de toutes les épaisseurs nominales de 4 à 13 mm. 

Les attaches V-Clip®sont référencées par un N° désignant l'épaisseur nominale à pincer en mm. 

Les essais de fatigue en cycles charge/décharge ont déterminé la portance des V-Clips. Pour l'ensemble des attaches V-Clip®en 
fil de diamètre 1,8 mm, les efforts admissibles sous vent normal en traction normale à la façade et en reprise de charge verticale 
sont donnés au tableau 1 en fin de Dossier Technique. 

2.2.3. Rails support de V-Clip®(cf. fig. 8) 

Le rail support de V-Clip®est un profil unique polyvalent pour le départ, la partie courante, l'acrotère, le retour en linteau. Ainsi, 
il peut recevoir des V-Clip®selon quatre positions différentes (cf. fig. 3 et 4). Ce rail existe en deux versions, pour joint horizontal 
de 8 ou de 5 mm. 

Un autre rail C18 est destiné à former un joint creux horizontal de 18 mm entre les bords des parements. Il ne peut pas être 
utilisé pour le départ. Il ne modifie pas le classement en type XIII, car le joint horizontal > 8 mm est fermé à 2 mm par le rail 
horizontal. 

Un autre rail « T8 » (cf. fig. 8) support de V-Clip est en profil tubulaire et n'utilise pas l'interposition d'une cale plastique au 
vissage sur les montants verticaux qui sont alors en aluminium. Il est référencé Rail T 8 pour un joint de 8 à 9 mm. Il peut 
également être fixé sur ossature en acier galvanisé en interposant une cale en polypropylène de format 16 x 60 mm en épaisseur 
de 5 mm. 

Ils sont filés en alliage d'aluminium EN AW 6060 état T5 ou EN AW 6005 T5 selon la norme NF EN 755, en longueur de 3,6 m 
(porte à faux du rail limité à 25cm). 

Le rail support de V-Clip®peut recevoir des accessoires tels que des équerres de continuité en angle saillant ou rentrant et des 
éclisses pour fixation laissant la libre dilatation en extrémité. 
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Lors de la pose, les deux membrures horizontales du rail sont percées (Ø 8 mm au minimum) à mi-portée entre deux fixations 
pour l'évacuation des condensats et eaux de pluie éventuelles. 

2.2.4. Fixation des rails support de V-Clip® 

Les rails sont fixés à l'ossature verticale par : 

 Sur ossature métallique : Vis autoperceuse SX3/20-S16 en acier inoxydable nuance A2 Ø 6 x 50 mm à tête Ø 
12 mm, dont la valeur admissible sous vent normal, prise égale au PK (selon le support) établi conformément à la 
norme NF P 30-310 divisé par un coefficient de sécurité de 3,5 est égale à :  

 Support acier Support aluminium 

Epaisseur 15/10e mm 20/10e mm 25/10e mm 

Valeur admissible 828 N 1257 N 1110 N 

 Sur ossature bois : Vis à bois SXW-S16 en acier inoxydable A2 Ø 6,5 x 75 mm à tête Ø 11,5 mm, dont la valeur 
admissible sous vent normal, prise égale au PK établi conformément à la norme NF P 30-310 divisé par un coefficient 
de sécurité de 3,5, est égale à 1290 N pour une profondeur d'ancrage de 50 mm.  

 D'autres fixations de dimensions supérieures ou égales et de performances vérifiées supérieures ou au moins égales 
peuvent être utilisées.  

Selon une densité qui dépend : 

 Des contraintes climatiques (pression et dépression dues au vent selon les règles Neige et Vent).  

 De l'entraxe des rails correspondant à la hauteur des plaques de parement.  

 De la résistance à la traction des fixations ponctuelles jusqu'au gros-œuvre (vis, équerres, chevilles).  

 Du poids propre des plaques de parement.  

Les flèches maximales admissibles du rail support de V-Clip®en disposition horizontale sont les suivantes : 

 1/100èmede la portée entre fixations sous vent normal avec une valeur absolue maximale de 4 mm sur la largeur (ou 
longueur) des dalles ou carreaux rigides (terre cuite, pierres naturelles).  

 1/300èmesous la charge permanente due au poids des éléments de parement, avec un maximum de 1,3 mm.  

Une note de calcul sera établie par l'entreprise de pose et visée par le titulaire, conformément aux prescriptions du Cahier du 
CSTB 3194_V2, en tenant compte des critères ci-dessus et des caractéristiques des rails (cf. fig. 7) suivantes : 

 Profilé standard Profilé joint creux 
Profilé  
Terreal V-Clip® 

Ix en cm4 9,317 11,790 8,559 

Iy en cm4 2,521 2,326 2,401 

  

 EN AW 6060 T5 

Résistance à la traction Rm 160 MPa 

Limite d'élasticité Rp 0,2 120 MPa 

Allongement à la rupture A 8 % 

Une aide pour le calcul des efforts selon les règles NV65 modifiées et pour les portées maximales peut être fournie par la Société 
Labelfaçade. 

2.2.5. Ossature bois 

Les composants de l'ossature sont conformes aux prescriptions du Cahier du CSTB 3316-V3. 

La largeur minimale vue des chevrons est de 40 mm. 

Une attention particulière sera portée à la distance entre l'extrémité basse d'un chevron et la fixation du rail Labelfacade : dans 
le cas de pied de façade comme les linteaux de baies, il peut être nécessaire de frêter le chevron bois pa r un feuillard métallique 
reprenant les efforts de cisaillement (distance minimum de 32 mm en partie haute et 75 mm en partie basse selon Cahier du 
CSTB 3316-V3). C'est une raison qui conduit à préférer l'ossature métallique. 

2.2.6. Ossature métallique 

L'ossature métallique est conforme aux prescriptions du document « Conditions générales de conception et de mise en œuvre 
de l'ossature métallique et l'isolation thermique des bardages rapportés faisant l'objet d'un Avis Technique  » (Cahier du CSTB 
3194_V2). 

Elle est de conception bridée, en acier (limité à 6 ml) ou en aluminium (limité à 3 ml). 

Les montants d'ossature en acier sont livrés en longueur de 6 m et fixés à la paroi support à l'aide de pattes-équerres ou 
d'étriers. 

Pour la pose en zones sismiques, Labelfacade fournit des montants tubulaires carrés en acier de 2 mm traité Z 275 de 35 ou 
de 50 mm de coté, adaptés aux étriers parasismiques de Labelfacade. 

La charge verticale admissible des étriers de Labelfacade pour une flèche limitée à 1mm est donnée dans  le tableau en annexe. 

Les montants d'ossature en aluminium de 42 mm de largeur minimale d'appui de section en L, , Z ou T sont de longueur 
maximale de 3 m, et fixés à la paroi support à l'aide de 4 pattes minimum pour des longueurs de 3 m avec un porte à faux de 
0,25 m. 

La densité de pattes-équerres est déterminée par la charge verticale unitaire admissible donnée par le fabricant de pattes-
équerres pour une flèche limitée à 1 mm. 

Les sections et caractéristiques de ces profilés et pattes-équerres sont données en annexes : fiches techniques SFS ou Etanco  

L'ossature est située en atmosphère extérieure protégée et ventilée. 
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2.3.  Dispositions de conception 

2.3.1. Dimensionnement 

La dépression de vent du site est à comparer avec les performances au vent admissible au vent normal selon les règles NV65 
modifiées indiquées dans les annexes 1 et 2. 

Les ossatures bois et métalliques doivent faire l'objet d'une note de calcul pour chaque chantier, selon les Cahiers du CSTB 
3316_V3 et 3194_V2. 

2.3.1.1. Fixations sur béton et maçonnerie 

Les fixations à la structure porteuse doivent être choisies compte tenu des conditions d'exposition au vent et de leur valeur de 
résistance de calcul à l'arrachement dans le support considéré. 

Dans le cas de supports en béton plein de granulats courants ou maçonneries, la résistance à l'état limite ultime des chevilles 
sera calculée selon l'ETE établi selon les ETAG 001, 020 ou 029 (ou DEE correspondant). 

Dans le cas de supports dont les caractéristiques sont inconnues, la résistance à l'état limite ultime des chevilles sera vérifiée 
par une reconnaissance préalable, conformément au document « Détermination sur chantier de la résistance à l'état limite 
ultime d'une fixation mécanique de bardage rapporté » (Cahier du CSTB 1661-V2). 

2.3.1.2. Ossature bois 

La conception et la mise en œuvre de l'ossature bois seront conformes aux prescriptions du document « Règles générales de 
conception et de mise en œuvre de l'ossature bois et de l'isolation thermique des bardages rapportés faisant l'objet d'un Avis 
Technique » (Cahier du CSTB 3316-V3), renforcées par celles ci-après : 

 La coplanéité des chevrons devra être vérifiée entre chevrons adjacents avec un écart admissible maximal de 2  mm.  

 Chevrons en bois ayant une résistance mécanique correspondant au moins à la classe C18 selon la norme NF EN 
338, de durabilité naturelle ou conférée de classe d'emploi 3b selon le FD P 20-651.  

 Au moment de leur mise en œuvre, les chevrons et les liteaux en bois devront avoir une humidité cible maximale de 
18%, avec un écart entre deux éléments au maximum de 4 %. Le taux d'humidité des éléments doit être déterminé 
selon la méthode décrite par la norme NF EN 13183-2 (avec un humidimètre à pointe).  

 Les équerres de fixations devront avoir fait l'objet d'essais en tenant compte d'une déformation sous charge verticale 
d'au plus 1 mm.  

 L'entraxe des chevrons devra être de 600 mm au maximum.  

2.3.1.3. Ossature métallique 

L'ossature sera de conception bridée en acier ou librement dilatable en aluminium, conforme aux prescriptions du document 
« Règles générales de conception et de mise en œuvre de l'ossature métallique et de l'isolation thermique des bardages 
rapportés faisant l'objet d'un Avis Technique » (Cahier du CSTB 3194_V2), renforcées par celles ci-après : 

 La coplanéïté des montants devra être vérifiée entre montants adjacents avec un écart admissible maximal de 
2 mm.  

 La résistance admissible des pattes-équerres aux charges verticales à prendre en compte doit être celle 
correspondant à une déformation sous charge égale à 1 mm.  

 L'entraxe des montants est au maximum de 900 mm, à l'exception des bardeaux Tereal V-Clip limité à 600 mm 
maximum.  

 La longueur maximale des montants est de 6 m en acier et 3,5 m en aluminium.  

L'ossature devra faire l'objet, pour chaque chantier, d'une note de calcul établie par l'entreprise de pose assistée, si nécessaire, 
par le titulaire la Société Labelfaçade ou par le distributeur Terreal concernant la variante Terreal V -Clip. 

2.3.1.4. Condition de fabrication 

 Pour les dalles en pierres naturelles, la Société Labelfaçade doit être en mesure de fournir la fiche d'identité et les 
rapports d'essais d'aptitude à l'emploi, conformément aux prescriptions de la norme NF B 10-601.  

 Les éléments rainurés font l'objet de contrôles portant notamment sur les tolérances dimensionnelles de format et 
d'usinage des rainures ainsi que sur la résistance des bords de rainure avec les valeurs caractéristiques minimales à 
la ruine suivantes :  

-    Terre cuite ≥ 28 daN. 

-    Pierre naturelle ≥ 50 daN. 

Les terre cuite et les dalles en pierres naturelles ne justifiant pas d'une résistance au choc de petit corps dur (bille d'acier de 
0,5 kg) au moins égale à 1 joule, devront être livrés avec un treillis anti-morcellement. 
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2.4.  Dispositions de mise en œuvre 

2.4.1. Mise en œuvre de l'isolation thermique et de l'ossature primaire 

2.4.1.1. Isolation thermique 

L'isolant est mis en œuvre conformément aux prescriptions des documents : 

 Pour la pose sur ossature bois : « Règles générales de conception et de mise en œuvre de l'ossature bois et de 
l'isolation thermique des bardages rapportés faisant l'objet d'un Avis Technique » (Cahier du CSTB 3316-V3).  

 Pour la pose sur ossature métallique : « Règles générales de conception et de mise en œuvre de l'ossature 
métallique et de l'isolation thermique des bardages rapportés faisant l'objet d'un Avis Technique » (Cahier du CSTB 
3194_V2).  

2.4.1.2. Ossature bois 

La mise en œuvre de l'ossature bois sera conforme aux prescriptions du Cahier du CSTB 3316-V3, renforcées par celles ci-
après : 

 La coplanéïté des montants devra être vérifiée entre montants adjacents avec un écart admissible maximal de 
2 mm.  

 Chevrons en bois ayant une résistance mécanique correspondant au moins à la classe C18 selon la norme NF EN 
338, de durabilité naturelle ou conférée de classe d'emploi 3b selon le FD P 20-651.  

 Au moment de leur mise en œuvre, les chevrons et les liteaux en bois devront avoir une humidité cible maximale de 
18%, avec un écart entre deux éléments au maximum de 4 %. Le taux d'humidité des éléments doit être déterminé 
selon la méthode décrite par la norme NF EN 13183-2 (avec un humidimètre à pointe).  

 La résistance admissible de la patte aux charges verticales à prendre en compte doit être celle correspondant à une 
déformation sous charge égale à 1 mm.  

 L'entraxe des chevrons est au maximum de 600 mm.  

2.4.1.3. Ossature métallique 

La mise en œuvre de l'ossature métallique sera conforme aux prescriptions du Cahier du CSTB 3194_V2, renforcées par celle 
ci-après : 

 La coplanéïté des montants doit être vérifiée entre montants adjacents avec un écart admissible maximal de 2  mm,  

 La résistance admissible de la patte aux charges verticales à prendre en compte doit être celle correspondant à une 
déformation sous charge égale à 1 mm,  

 L'entraxe des ossatures est au maximum de 900 mm, à l'exception des bardeaux Tereal V-Clip limité à 600 mm 
maximum.  

2.4.2. Mise en œuvre du procédé V-Clip® 

2.4.2.1. Principes généraux de pose 

La mise en place des plaques pré-équipées des V-Clip®nécessaires, notamment dans le cas des V-Clip®apparents, se fait selon 
les principes généraux de pose énoncés ci-dessous. 

Les éléments de parois ne devront jamais être posés « à cheval » sur deux segments de profilés verticaux non éclissés de 
manière rigide. Au droit de l'interruption de montants verticaux, les rails horizontaux seront dédoublés, l'un pour le maintien 
des plaques inférieures, l'autre pour le départ des plaques supérieures (cf. fig. 38 et 39). 

Selon la nature des plaques, certaines dispositions ou précautions de manipulation sont spécifiées par le fabriquant des plaques 
et rappelées dans l'annexe des spécifications techniques correspondante. 

Pour limiter les pertes et pour éviter des formats résiduels dont l'une des deux dimensions serait trop petite (largeur minimale 
150 mm et rapport hauteur/largeur inférieur à 3), la mise en œuvre des bardages rapportés selon le procédé V -Clip®nécessite 
l'établissement d'un calepinage préalable de pose. 

Ce calepinage tiendra compte des dimensions nominales et des tolérances dimensionnelles des éléments de paroi, sachant que 
le joint horizontal nominal est de 8 mm. 

La pose s'effectue à l'avancement de bas en haut, par rangées horizontales successives. 

Le pontage des jonctions entre montants successifs non éclissés de manière rigide, par les éléments est exclu.  

La pose débute par le rail bas, en pied de façade, dont le réglage d'horizontalité nécessite un soin particulier.  

Un poste de travail positionne les V-Clip®sur les plaques de parement à l'aide d'un gabarit dans le cas des attaches V-
Clip®apparentes. Les V-Clip®en extrémité de parement seront positionnés entre 30 et 50 mm du bord. Les plaques équipées 
sont approvisionnées sur le poste de montage de la façade et mises en place sur le rail inférieur, sur toute sa longueur. On 
peut également positionner les V-Clip® sur le rail inférieur puis enfiler les plaques par leur rainure inférieure dans les V-
Clip®correctement répartis. Pour assurer un maintien vertical des plaques, on pourra utiliser l'appui provisoire Labelfaçade. Il 
est constitué de potences qui s'enclenchent dans le rail inférieur et d'un élément de rail support de V -Clip® horizontal maintenu 
par ces potences à environ 10 cm du nu fini de façade. Cet outil peut être fourni par Labelfaçade à l'entreprise lors du monitorat 
du premier chantier. D'autres procédés d'appui provisoire sont utilisés à la discrétion de l'entreprise de pose.  

Le rail supérieur est ensuite présenté, son aile basse s'engageant dans les crochets arrières des V-Clip®déjà placés en haut des 
plaques. Pour une bonne régularité du joint horizontal, on vérifiera que le joint horizontal mesure la cote nominale (8 ou 18  
mm, plus un jeu maximum de 2 mm), à l'aide d'une cale d'épaisseur de 10 ou 20 mm qui ne doit pas pénétrer dans le joint 
horizontal entre plaques. 
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On coince dans l'arrière du rail une cale Labelfaçade au droit de chaque fixation prévue du rail dans le support.  

On pousse alors l'ensemble solidaire (rail et plaques) et on fixe le rail support de V-Clip®, soit à la paroi support avec 
interposition d'une cale de réglage type menuiserie de dimensions minimales 60 x 50 mm, soit à l'ossature verticale en cas de 
présence d'un isolant. L'entraxe de ces fixations est déterminé en respectant les critères exposés au § 2.2.4. 

Après fixation, on perce les deux ailes horizontales du rail support de V-Clip®, par un trou de diamètre minimum 8 mm, à mi-
distance des fixations, pour le drainage des eaux, d'éventuelles infiltrations et/ou condensation. 

Dans certains cas d'arrêt horizontal du bardage, on peut maintenir le haut de la rangée de plaques en cachant complètement 
le rail, comme en pied de façade ou en linteau. Il est alors nécessaire de fixer le rail supérieur avant de poser la rangée de 
plaques, lesquelles ne sont équipées que des V-Clip®inférieurs. 

Pour disposer les V-Clip®supérieurs, on utilise la pince spécifique du procédé V-Clip®qui, comprimant latéralement le V-Clip®, 
en modifie ses dimensions de pincement et permet ainsi de le translater jusqu'à sa position définitive dans laquelle il se bloque 
par relâchement de la pince. 

Il est nécessaire d'utiliser un gabarit de la hauteur des éléments de paroi + 2 mm pour positionner ce dernier rail.  

Position des V-Clips 

Densité maxi de clips : 1 clip tous les 60 mm (distance aux extrémités de 50 mm) soit 8 V-Clips sur une longueur de 600 mm. 
En concéquence, quelque soit le parement sa masse est limitée à 64 kg. 

Pose directe sur le support 

Les chevrons ou montants métalliques étant fixés directement sur le support, les défauts de planéité de ce support 
(désafleurements, balèvres, bosses et irrégularités diverses) ne doivent pas être supérieurs à 5 mm sous la règle de 20 cm, et 
à 10 mm sous la règle de 2 m. 

Cette planéité doit être prise en compte dans les Documents Particuliers du Marché (DPM). 

Dalles recoupées 

En cas de recoupe des dalles (ou plaques) dans le sens de la hauteur, la largeur d'assise ne devra pas être inférieure au tiers 
de la hauteur, avec un minimum de 150 mm. 

  

2.4.2.2. Opérations de pose 

2.4.2.2.1. Cas d'un bardage rapporté sans interposition d'isolant 

Les rails horizontaux sont directement fixés au gros œuvre. Cette possibilité n'est pas avantageuse par rapport à la pose sur  
ossature primaire ; elle n'a d'intérêt que pour son faible encombrement. 

Ce type de pose nécessite une bonne planéité des supports (5 mm sous la règle de 20 cm et 1 cm sous la règle de 2 m). Cette 
planéité doit être prise en compte dans les Documents Particuliers du Marché (DPM). 

Les profilés horizontaux devront en tant que de besoin être rendus coplanaires à ± 2 mm près, par emploi de cales fourchettes 
complémentaires en polypropylène enfilées sur la cheville et disposées entre cale Labelfaçade et support, de dimensions 
minimales 60 x 50 mm. Dans le cas de pose sur maçonnerie d'éléments creux, enduite par l'extérieur, la longueur des chevilles 
sera choisie telle qu'elle intéresse au moins deux parois d'alvéole. 
Dans tous les cas, un espace minimum de 3 mm doit être réservé entre l'arrière du profil support de V-Clip® et la paroi pleine 
afin d'assurer la ventilation de la lame d'air sans isolant. 

La cale plastique systématiquement utilisée au droit de chaque point de fixation du rail (cf. fig. 5) permet la réservation de cet 
espace minimum. Dans le cas d'utilisation du rail T8, les cales fourchettes complémentaires seront d'au moins 5 mm d'épaisseur. 

Dans certaines situations de départ, notamment en linteau de grande longueur, la fixation du rail dans la paroi support peut se 
présenter à une distance du bord inférieure à la distance minimale exigée par le type de cheville ; en ce cas, on utilisera des 
plats en acier galvanisé au moins Z275 selon la norme NF P 24-356 de 2 mm d'épaisseur dont la hauteur sera suffisante pour 
éloigner le chevillage du bord du gros-œuvre, et dont le débord au-dessus du percement de chevillage sera suffisant pour 
limiter un éventuel bras de levier en arrachement; le rail sera vissé sur ce plat avec interposition de la cale PP. Si la vis  de 
fixation doit buter sur le béton, celui-ci sera prépercé avant la fixation du rail pour laisser le passage de la vis sans contact au 
béton. 

2.4.2.2.2. Cas avec ou sans interposition d'un isolant : Pose sur ossature bois ou ossature métallique des rails 
horizontaux 

Au droit de l'intersection avec les profils verticaux, les rails support de V-Clip® sont fixés selon les indications du § 2.4.2.1. 

Les rails support de V-Clip® sont livrés en longueurs de 3,6 m. Le raccordement de deux rails successifs s'effectuant à joint 
ouvert de 10 mm au droit d'un montant vertical par fixation de l'éclisse coulissante directement dans ce profilé porteur à l'aide 
d'une vis passant dans le joint entre les deux rails support de V-Clip®. L'entreprise de pose disposera la cale plastique à cheval 
sous le joint, assurant ainsi le libre glissement du rail lors des dilatations thermiques. 

La membrure verticale des rails support de V-Clip® présente une gorge de centrage pour le percement destiné à la vis de 
fixation. 

2.4.2.3. Fixations 

Sur ossature métallique, on utilisera des vis autoperceuses–auto-taraudeuses à foret long garantissant un taraudage après 
percement complet de tous les éléments (Vis SX 3/20 –S16–6 x 50 mm). 

Sur ossature bois, on utilisera des vis inox TDA S16-6,5 x 80 ou 100 mm en acier inoxydable A2 a tête Ø 11,5 mm, de la 
Société SFS intec assurant une longueur d'ancrage d'au moins 50 mm dont la valeur admissible sous vent normal, prise égale 
au PK établi conformément à la norme NF P 30-310 divisée par un coefficient de sécurité de 3,5, est égale à 572 daN pour une 
profondeur d'ancrage de 50 mm (cf. fig. 6). 
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Les rails support de V-Clip® peuvent admettre un porte-à-faux limité à 0,25 m. Au droit des angles rentrants ou saillants, la 
continuité d'alignement peut être réalisée par des équerres d'angle en aluminium (cf. fig. 20). 

2.4.2.4. Traitement des joints 

Les éléments standards sont disposés de façon à laisser des joints verticaux d'une largeur supérieure à 2 mm et inférieure à 8 
mm. 

Les joints horizontaux, d'une hauteur de 5, 8 mm et 18 mm, restent de préférence ouverts ou peuvent ê tre fermés, pour la 
variante Pierraclip, par un mastic souple adapté au remplissage des joints de pierres minces selon le DTU 55.2.  

2.4.2.5. Ventilation de la lame d'air 

La nature des constituants de l'ossature métallique d'une part, et la perméabilité à l'air des façades (joints horizontaux ouverts 
de 2 mm continus et joints verticaux ouverts de 2 à 8 mm) d'autre part, ne nécessite pas d'entrées d'air haute et basse pour 
les revêtements peu sensible aux variations hygrométriques (Pierre Naturelle). 

Cependant, pour les produits réputés sensibles (terre cuite) ou pour la pose de l'ensemble des produits sur ossature bois, les 
ouvertures de ventilation seront conformes aux indications des Cahiers du CSTB 3316-V3 et 3194_V2. 

Un compartimentage horizontal sera réalisé pour toute façade de hauteur supérieure à 18 m, avec reprise sur nouvelle entrée 
d'air par bavette horizontale métallique. 

De même, le compartimentage vertical sera réalisé aux angles des façades pour s'opposer à un appel d'air latéral s'établissant 
entre façade au vent et façade sous le vent. 

2.4.2.6. Points singuliers 

Les figures 10 à 48 constituent un catalogue d'exemples de traitement des points singuliers. 

2.4.2.7. Pose en zones exposées aux chocs 

Des dispositions particulières peuvent être prises pour la pose en zone exposée aux chocs. Elles sont décrites dans les 
Spécifications Techniques en annexes, suivant le matériau de parement. 

2.4.2.8. Mise en œuvre sur parois inclinées vers l'extérieur et en habillage de sous-face 

La pose est possible en habillage de voussures et sous faces de supports plans horizontaux en béton, neufs ou déjà en service, 
inaccessibles, avec des parements classés au minimum Q3 en tenue aux chocs pour une inclinaison de la paroi ≥ 15°. 

Pour dimensionner les ossatures selon le § 2.2.6, on considèrera les performances au vent en tenant compte du poids propre 
des éléments de parement, et en limitant les flèches sous charges à 1/200 de la portée. 

Le poids unitaire des éléments de parement posés en sous face est limité à 30 kg. 

Nota : ces dispositions sont applicables à la pose en habillage sur parois inclinées en surplomb, c'est-à-dire aux parois dont 
l'angle sur l'horizontale varie de 90° (paroi verticale) à 180° (sous face). 

2.4.2.9. Cas de pose avec V-Clips sur 3 ou 4 cotés 

Pour certaines plaques de grandes dimensions ou d'élancement supérieur à H/L = 3, conduisant à reprendre les efforts de 
flexion sur leur petite dimension, il peut être nécessaire de disposer, en complément, des V -Clips sur les rives verticales. Ces 
V-Clips complémentaires sont portés par les mêmes rails, continus ou en tronçons fixés sur les montants de l'ossature primaire 
(cf. fig. 13). 

La première ossature verticale, d'entraxe est de 600 mm maxi, est en tube d'acier galvanisé d'au moins 2 mm ou d'aluminium 
d'au moins 2,5 mm d'épaisseur, conformes au Cahier du CSTB 3194_V2, et de largeur vue minimale de 35 x 35  2. 

Les rails horizontaux Labelfacade (D5, B8, T8 ou C18) sont filants et vissés selon § 2.2.4 ; ces mêmes références de rails sont 
fixéssur la première ossature verticale. Leur longueur est égale à la hauteur de plaque diminuée de 10 cm. 

On vérifiera que la largeur L des plaques est suffisante pour disposer le nombre de V-Clips nécessaire à la reprise du poids des 
plaques, avec une charge unitaire admissible de 80 N et un entraxe des V-Clips de 60 mm au minimum, pour une distance au 
bord comprise entre 30 et 50 mm. 

La pose des V-Clips peut nécessiter, dans certains cas particuliers, l'utilisation de la pince spécifique Labelfacade. 

L'ossature primaire doit correspondre aux joints verticaux des plaques. Elle est conforme au Cahier du CSTB 3194_V2 et au § 
2.2.6 du présent dossier. 

La pose se fait à l'avancement avec priorité des rails horizontaux sur les rails verticaux, lesquels ont une longueur égale à  la 
hauteur des plaques diminuée de 20 cm. Ces tronçons verticaux sont fixés sur l'ossature primaire verticale à l'avancement, 
avec les mêmes cales et vis que les rails horizontaux, après la pose de la plaque. A la pose, la plaque doit être rippée 
verticalement mais aussi horizontalement pour engager les V-Clips dans le rail vertical déjà fixé qui maintient la plaque 
précédente. 

Pour le démontage ou le remplacement, la procédure est inverse en libérant la plaque par translation des V -Clips avec la pince 
Labelfacade (cf. § 2.5.2). 

2.4.2.10. Sécurité incendie 

Le guide « Protection contre l'incendie des façades en béton ou en maçonnerie revêtues de systèmes d'isolation thermique 
extérieure par bardage rapporté ventilé » est à prendre en compte pour l'application des paragraphes 5.2.1 et 5.4 de l'IT249 
de 2010. 
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2.5.  Entretien et remplacement 

2.5.1. Nettoyage 

Le seul entretien prévu se limite à un nettoyage périodique à l'éponge imbibée d'eau savonneuse, selon les prescriptions des 
fournisseurs de plaques. 

2.5.2. Remplacement de plaque ou pose de plaque solitaire comblant une réservation 

Toute plaque peut être remplacée indépendamment des plaques adjacentes. Pour ce faire, on fait coulisser, à l'aide de la pince 
spéciale Labelfacade, les V-Clip® supérieurs au-delà de la plaque concernée, sur les plaques adjacentes ; celle-ci peut alors 
être basculée vers l'extérieur et soulevée pour la libérer des V-Clip® inférieurs. Le processus inverse permet de remettre une 
nouvelle plaque, les V-Clip® s'autobloquant en position définitive par relâchement de la pince qu'on démonte alors pour en 
dégager les becs à travers le joint horizontal. 

Dans le cas de plaques maintenues sur les bords horizontaux et sur les bords verticaux, le procédé est le même : on commencera 
par libérer les attaches V-Clip® sur les bords verticaux, ceci ne nécessitant qu'une translation verticale limitée à la longueur de 
l'élément vertical de rail ; puis on procédera à la libération des attaches V-Clip® supérieures par translation horizontale. 

Lorsqu'il s'agit de démonter une plaque sans la briser, il est nécessaire de déplacer les V-Clips supérieurs avec la pince spécifique 
Labelfacade. En zone sismique où les cales S sont nécessaires, on préfèrera n'utiliser que des cales S2 qui peuvent être retirées 
de leur chevauchement pour libérer le passage des V-Clips vers les plaques adjacentes. Ces cales S2 peuvent être repositionnées 
après pose de la nouvelle plaque. 

2.6.  Traitement en fin de vie 

Pas d'information apportée. 

2.7.  Assistante technique 

La Société Labelfacade dispose d'un service technique qui peut apporter, à la demande du poseur, une assistance technique 
tant au niveau de l'étude d'un projet qu'au stade de son exécution. 

La Société Labelfaçade apporte sur demande des entreprises de pose son assistance technique, notamment pour l'établissement 
des notes de calcul justifiant le dimensionnement des éléments d'ossatures métalliques et les plaques ou dalles de formats 
variables. 

  

2.8.  Principes de fabrication et de contrôle de cette fabrication 

2.8.1. Fabrication 

Les rails support de V-Clip®sont profilés entre autres par la Société Hydro Aluminium Expal. 

Les attaches V-Clip® sont fabriquées par la Société Metalis. 

Les cales en polypropylène sont fabriquées par la Société Collavet Plastiques. 

L'origine et les conditions de fabrication des plaques de parement sont précisées dans les fiches annexes les  concernant. 

2.8.2. Contrôles de fabrication 

La fabrication des composants du procédé V-Clip®fait l'objet d'un autocontrôle systématique régulièrement surveillé par le 
CSTB, permettant d'assurer une constance convenable de la qualité. 

Le fabricant bénéficie d'un certificat . 

2.8.2.1. Parements 

Les contrôles de fabrication des éléments de parement sont précisés dans les annexes des Spécifications Techniques les 
concernant (Annexe 1 et 2 en fin de Dossier Technique). 

2.8.2.2. V-Clip® 

La fabrication des attaches V-Clip® fait l'objet d'un autocontrôle par la Société Metalis, sur la base des contrôles suivants : 

 Nuance d'acier (fiche de conformité),  limite élastique = 1700 MPa  

 Epaisseur du fil 1,8 mm  

 Contrôles dimensionnels du façonnage des V-Clips.  

 Emboîtement des V-Clips sur les rails Labelfaçade.  

 Emboîtement sur le parement.  

Les certificats de conformité de l'acier inox et les fiches d'enregistrement des contrôles de suivi par le transformateur sont 
transmises à la Société Labelfaçade pour contrôle et archivage. 
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2.8.2.3. Rails 

Les rails aluminium relèvent du domaine industriel et subissent les contrôles de fabrication les concernant (contrôle 
dimensionnel). Les certificats de conformité aux normes de fabrication, délivrés à chaque réception, sont contrôlés  et archivés 
par la Société Labelfaçade. 

2.9.  Mention des justificatifs 

2.9.1. Résultats expérimentaux 

Le procédé a fait l'objet des essais suivants : 

 Les constituants (rail et V-Clip®) du procédé V-Clip®ont fait l'objet d'essais de déformation puis d'essais de fatigue 
lors d'opérations de chargement et de déchargement.  

 Ces essais ont été effectués au laboratoire de l'usine L.R. ETANCO en Avril et Mai 1993, puis repris sur les différents 
modèles de V-Clip® au CSTB de Grenoble en Avril et Mai 1996 (rapports n° GM 96-311 et GM 96-90) et en mai 1999 
(rapport SM/99-0004).  

 Des essais de comportement aux chocs ont également été réalisés au CSTB sur des carreaux en grès cérame et en 
terre cuite (RE n° 42 733).  

 Rapport d'essai Terreal n° CRED-PLB-12-2012-A.  

2.9.2. Références chantiers 

Environ 350.000 m² ont été réalisés en France avec le procédé V-Clip® depuis le premier Avis Technique de 1997, et aucun 
sinistre n'a été déclaré à ce jour. 
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Tableaux du Dossier Technique 

V-Clip® 
Epaisseur 
moyenne  
(mm) 

Epaisseur 
minimale  
(mm) 

Epaisseur 
maximale  
(mm) 

Effort admissible en traction Effort admissible vis-
à-vis des charges 
verticales 

Elément non 
rainuré 

Dalle rainurée 

N°4 3,9 3,6 4,2 100 N 80 N 80 N 

N°6 5,9 5,6 6,2 100 N 80 N 80 N 

N°9 9,2 8,5 9,9 100 N 80 N 80 N 

N°11 10,7 9,9 11,6 100 N 80 N 80 N 

N°13 13,0 12,3 13,7 100 N 70 N 80 N 

  

Tableau 1 – Caractéristiques des V-Clip® 
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Schémas du Dossier Technique 

  

Figures de principe 

 

Figure 1 – Principe de mise en œuvre général 
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Figure 2 – Pose en vêtage avec rails T8 
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Eléments 

 

Figure 3 – Les 4 positions du V-clip 

  

 

Figure 4 – Les 4 V-Clips 
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Figure 5 – Cale PP courante 

 

Figure 6 – Vis de fixation montant/rail 
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Figure 7 – Montant verticaux en acier 
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Figure 8 – Rails horizontaux Labelfacade 

  

 

Figure 9 – Dimensions des joint horizontaux 
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Figure 10 – Joint horizontal 

 

Figure 11 – Joint vertical 
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Figure 12 – Mise en œuvre à l'aide de l'appui provisoire 
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Figure 13 – Tenue de grandes plaques sur 3 ou 4 côtés 
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Figure 14– Aboutage de rails 
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Figure 15 – Acrotère 

  

 

Figure 16 – Arrêt latéral 
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Figure 17 – OM & OB – Joint de dilatation 
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Figure 18 – Renforts en rez accessible 
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Figure 19 – Angles rentrants 
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Figure 20 - Angle sortant 
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Figure 21 - Compartimentage de la lame d'air 

 

Figure 22 - Pose en zone de chocs 
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Figure 23 - Remplacement 



ATec n° 2.2/13-1542_V3 

Page 36 sur 77 

 

  

Figure 24 – Pince pour démontage d'un élément 

  

 

  

Figure 25 – Démontage d'un élément 

  



ATec n° 2.2/13-1542_V3 

Page 37 sur 77 

 

Figure 26 – Pose sans ossature - exemple avec parement pierre 

  

 

Figure 27 - Tableau 
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Figure 28 - Retour sous-face pierre 
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Figures ne concernant que l'ossature bois 

  

 

Figure 29 - Pied de bardage OB 

  

 

Figure 30 – Appui de Baie OB 
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Figure 31 - Linteau OB 

 

Figure 32 - Parement en tableau OB 
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Figure 33 - Fractionnement chevron < 5,40 m 
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Figure 34 - Fractionnement chevron > 5,40 m 
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Figures ne concernant que l'ossature métallique 

  

 

Figure 35 - Pied de bardage OM 
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Figure 36 - Appui de baie 
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Figure 37 - Linteau OM 
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Figure 38 - Fractionnement de l'ossature - OM 
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Figure 39 - Fractionnement de la lame d'air – OM 
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Figure 40 – Encadrement en pierre épaisse 
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Pose en sous-face 

 

Figure 48 – Habillage de sous-face (en pierre de 2cm avec bec d'oiseau ou goutte pendante) 
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3. Annexe 1 - Spécifications techniques 
PIERRACLIP 

  

Le procédé PIERRACLIP désigne le procédé V-CLIP dont le parement est en pierre naturelle. 

Les plaques de parement en pierre naturelle seront conformes aux spécifications d'emploi indiquées dans les normes NF B 10-
601 et NF EN 1469, pour l'emploi en revêtement extérieur attaché. 

Les exigences de résistance à la flexion (module de rupture MDR selon NF EN 12372) et de résistance aux attaches sont 
précisées dans les règles de dimensionnement ci-après. 

3.1.  Dimensions 

 Hauteur (H) maximale : 1,4 m.  

 Surface maximum : 1,5 m².  

 Largeur (l) minimale : 15 cm.  

 Rapport H/l < 3.  

Les tolérances et conditions de réception sont conformes à la norme NF B 10-601, notamment concernant le respect des 
caractéristiques ci-dessous : 

 Calibrage des plaques assurant une tolérance dimensionnelle de + 1 mm sur le format.  

 Tolérance d'équerrage < 0,2 % avec un maximum de ± 1 mm.  

 Tolérance d'épaisseur + 0,2 mm ; celle-ci est obtenue par rectification des bandes inférieures et supérieures sur une 
largeur d'environ 35 mm, la surépaisseur éventuelle est en face arrière et ne crée pas de désaffleurement des 
parements.  

Toutes les pierres sont livrées en épaisseur nominale de 20 mm rectifiée à 18 mm sur une bande haute et basse de 35 mm, 
avec rainure haute et basse de 2 mm (+ 0/- 0,2) de large et 9,0 ± 0,5 mm de profondeur pour V-Clip®n° 9, selon la figure 
A3. 

3.2.  Contrôles 

Les parements en pierre sont approvisionnés chez des transformateurs agréés par la Société Labelfaçade. Le respect d'un 
cahier des charges co-signé de contrôle de la qualité est supervisé par la Société Labelfaçade. 

 Contrôles dimensionnels :  

-    Longueur et hauteur de ± 1 mm. 

-    Equerrage ≤ à 0,2 % et ≤ 1 mm. 

-    Epaisseur ± 1 mm. 

 Contrôles fonctionnels  

-    Tolérance épaisseur dans la zone de la rainure : 0,2 mm sur 35 mm de largeur. 

-    Largeur de rainure : 2 mm + 0,2 mm, - 0 mm. 

-    Profondeur de rainure 9 mm ± 0,5 mm. 

-    Distance de la rainure par rapport à la plage rectifiée : 8,5 -0, + 1 mm. 

 Conformité à la norme NF B 10-601 :  

-    Fiche d'identité : masse volumique apparente, porosité et vitesse de propagation du son (validité 2 ans), 

-    PV d'essais d'aptitude à l'emploi : résistance aux attaches, gélivité et module de flexion, 

-    Résistance de la rainure (2 échantillons par bloc) : résistance caractéristiques à rupture ≥ 50 daN. 

 
 

3.3.  Règles de dimensionnement pour des parements d'épaisseur minimale 20 mm 

3.3.1. Résistance en flexion 

Vérification de la résistance du parement en flexion : 

 P en Pa est la valeur de pression/dépression sous vent normal déterminé selon les règles NV 65 modifiées pour le 
chantier considéré.  

 H en cm est la hauteur la plus grande possible du parement, correspondant à l'entraxe des rails horizontaux pour V -
Clip®, et dont on vérifiera par ailleurs la portée admissible selon le § 2.2.4 du Dossier Technique V-Clip®.  
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Exemple : Si MDR = 6 MPa et P=800 Pa, 

 

Avec MDR en MPa est le module de rupture à la flexion du matériau constituant le parement selon la norme NF EN 12372. 

3.3.2. Résistance aux attaches 

Cette résistance est déterminée expérimentalement avec les attaches V-Clip®prévues et ne doit pas être inférieure à 500 N à 
rupture. 

3.3.3. Résistance des V-Clip® 

Vis-à-vis des charges de poids propre des dalles 

La résistance unitaire admissible des V-Clip® n°9 est prise égale à 80 N. 

Vis-à-vis de la dépression due aux effets du vent 

La résistance unitaire admissible est de 80 N. Les V-Clip® sont uniquement disposés sur les chants horizontaux rainurés selon 
un entraxe b et leur nombre est déterminé par l'application de la formule suivante : 

 

P : Pression (dépression) en Pa sous vent normal (selon les Règles NV 65 modifiées). 

Ra : Résistance admissible au droit du crochet (ici 80 N). 

H : Hauteur de la dalle (en m). 

B : Largeur de la dalle /(n-1) n étant le nombre de V-CLIPS par rive (en m). 

k :Coefficient dépendant du nombre des V-Clip® (par rive). 

Remarque importante : Il doit y avoir au minimum 6 V-Clip® par dalle (soit 3 par rive). 

Nombre de V-Clip® (par rive) 3 4 5 > 6 

Coefficient k 1,25 1,10 1,14 1,13 

3.4.  Mise en œuvre 

La pose se fait selon les principes du §2.4.2.1 et 2.4.2.2 du Dossier Technique V-Clip®. 

Les V-Clip®en extrémité de parement seront positionnés entre 30 et 50 mm des bords latéraux. 

La coupe éventuelle des plaques peut être réalisée à l'aide d'une scie circulaire diamantée refroidie à l'eau. Dans le cas de 
coupe, la rive haute des plaques peut être rainurée sur chantier. Cette opération doit rester exceptionnelle et doit respecte r 
les tolérances données en figure A3. Chaque opération fera l'objet de contrôles dimensionnels enregistrés sur un registre, 
lequel sera transmis à la Société Labelfaçade. 
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Figures de l'Annexe 1 

 

Figure A1-1 – Rainurage PIERACLIP 
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4. Annexe 2 – Spécifications Techniques 
TERREAL V-CLIP 

Le procédé TERREAL V-CLIP désigne le procédé V-Clip®avec un parement double peau terre-cuite de la gamme TERREAL 
(MAESTRAL SLIM, PITERAK SLIM). 

Les éléments terre cuite peuvent avoir une finition lisse, striée, rainuré, émaillée. 

La gamme MAESTRAL SLIM et PITERAK SLIM ont une épaisseur de 3 cm (avec V-Clip®TS11) et sont produits à Entrocamento 
(Portugal) à partir d'argiles locales. 

Les éléments sont posés verticalement. 

Les éléments de bardage en terre-cuite sont fabriqués par les usines de TERREAL. Ils sont certifiés  et présentent les 
caractéristiques minimales suivantes : 

4.1.  Gamme MAESTRAL SLIM et PITERAK SLIM (épaisseur 3 cm) 

 Formats  

o MAESTRAL SLIM : hauteur terre cuite de 19 à 39 cm (module de 20 à 40 cm) ; longueur jusqu'à 152 cm .  

o PITERAK SLIM: hauteur terre cuite de 21,4 à 41,4 cm; (module de 20 à 40 cm) longueur jusqu'à 152 cm.  

 Tolérances  

o Longueur : ± 1,5 mm.  

o Hauteur : ± 3 mm.  

 Caractéristiques  

o Absorption à l'eau selon NF EN 10 545 -3 ≤ 9 %.  

o Résistance au gel suivant EN 539-2 méthode alternative (équivalent méthode E) : 50 cycles.  

o Résistance à la flexion  selon NF EN 10 545 -4 ≥ 15 MPa avant et après gel.  

o Résistance à l'arrachement des alvéoles d'accroche :  

o Valeur certifiée  : ≥ 560 N par accroche.  

 Contrôles :  

Les éléments terre cuite font l'objet d'une certification . 

Les contrôles effectués par TERREAL sont les suivants : 

o Aspect : chaque produit.  

o Dimensionnel : 1 produit/palette.  

o Absorption à l'eau : 1 fois/semaine.  

o Résistance an flexion avant gel : 1 fois/semaine.  

o Résistance au gel : 1 fois/trimestre/teinte.  

o Résistance à la flexion après gel : 1 fois/trimestre/teinte.  

o Résistance à l'arrachement des alvéoles d'accroche :  

 Valeur certifiée &nbsp;: ≥ 560 N par accroche.  

4.2.  Règle de dimensionnement 

 Résistance aux attaches (efforts au vent).  

 Résistance unitaire à prendre en compte 8 daN ; cette valeur tient compte d'un coefficient de sécurité de 6 sur une 
valeur caractéristique unitaire de rupture de 48 daN.  

 Résistance des V-Clip®.  

Vis-à-vis des charges de poids propre 

La résistance admissible unitaire des V-Clip®T13 et V-Clip® TS11 est de 8 daN. 

On vérifiera que le poids de chaque élément terre cuite est inférieur à la charge admissible multipliée par le nombre de V-Clip® 
TS11 ou V-Clip® T13 en rive basse suivant la formule : 

(Poids du bardeau / nombre de V-Clips en rive basse)≤ 8daN. 

Le poids des bardeaux est calculé de façon suivant : 

 Gamme MAESTRAL SLIM et PITERAK SLIM : L x b x 48,5(daN).  

o L est la longueur en m du produit terre cuite,  

o b est la largeur en m du produit terre cuite.  

Vis-à-vis de la dépression au vent (selon les Règles NV 65 modifiées) 

En pose verticale, les V-Clip®sont disposés dans les alvéoles des éléments terre cuite. Leur nombre est déterminé par 
l'application de la formule suivante : 

P = Ra/(0,5xKxLxb/(N-1)) 
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Dans laquelle : 

P : pression admissible en Pa sous vent normal (selon les Règles NV 65 modifiées). 

Ra : résistance admissible au droit des crochets  Ra = 8daN. 

L : longueur en m de l'élément terre cuite. 

b : largeur en m de l'élément terre cuite. 

N :le nombre de V-Clip®par rive. 

K : coefficient donné ci après : 

N (clip/rive) 2 3 4 5 

K 0,5 1,25 1,1 1,14 

  

A titre d'exemple, ci après les valeurs de dépression admissibles pour certains formats (selon les Règles NV 65 modifiées) : 

MAESTRAL SLIM ou PITERAK SLIM 

L x b 

(cm) 

V-Clip® TS 11 

Nombre par rive 
Dépression admissible (Pa) 

20x152 2 1050 

25x130 2 980 

30x100 2 1066 

40x75 2 1066 

25x152 3 673 

30x152 3 561 

40x152 4 631 

  

4.3.  Mise en œuvre 

Pour l'ensemble des éléments terre cuite mise en œuvre sur une hauteur donnée d'ouvrage comprise entre 2 joints de 
fractionnement (ou arrêts haut et bas pour des ouvrages de faible hauteur < 6m), la tolérance de longueur des éléments de 
terre cuite en pose verticale est de ± 1,5 mm. 

La pose des V-Clip® TS 11 et V-Clip® T13 se fait selon les principes des § 2.4.2.1 et 2.4.2.2 du Dossier Technique. En pose 
verticale les V-Clip® sont insérés dans les alvéoles des parements terre cuite. 

La coupe éventuelle des produits peut être faite sur site à l'aide d'une scie à eau pourvue d'un disque compatible avec la 
découpe de la terre cuite. 

4.4.  Pose en facette des produits terre-cuite en verticale sur façades verticale non plane 

La pose facettisée est possible pour traiter les parois verticales non planes. Pour cela il faut respecter les dispositions ci 
après : 

 Le rail doit être découpé en petit élément de telle sorte que tous les V-Clip® soient contenus sur un même rail.  

 La longueur du rail est déterminée par le module des produits utilisés : tous les clips doivent se trouver sur un 
même rail.  

 Les rails découpés doivent être fixés à ses extrémités aux montants supports verticaux.  

 La cale polypropylène ainsi que le rail V-Clip® doivent être fixés de manière parallèle au montant vertical support. La 
forme du profilé doit être adaptée afin de respecter ce point de mise en œuvre. Ainsi les vis de fixation du rail au 
profilé sont utilisées conformément à leurs préconisations d'usage (cisaillement-traction).  

 L'angle de pliage ou d'usinage du profilé ne doit pas excéder 10°.  

 Les montants sont en acier ou en bois (chevrons biseautés). La mise en œuvre des chevrons doit respecter les 
Cahiers CSTB 3194_V2 (ossature métallique) ou 3316-V2 (ossature bois).  

 L'entraxe des montants est limité à 600 mm maximum tant sur ossature bois que sur ossature métallique.  

 Dans le cas d'une ossature bois biseautée, un autocontrôle (à l'aide d'un gabarit négatif en métal par exemple) de la 
géométrie du chevron sera mis en place lors de l'usinage des chevrons.  

 Une cale polypropylène est positionnée à chaque extrémité de rail. Une vis de fixation est positionnée aux 2 
extrémités du rail.  

 Les V-Clip® proches (cf. 2.2) des extrémités du rail sont positionnés dans une alvéole permettant de garder une 
distance minimale de 30 mm entre le bord du profilé et le V-Clip®.  
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Figures de l'Annexe 2 

  

 

Figure A2-1 – Parements TERREAL V-CLIP 
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Figure A2-2 – Mise en œuvre de bardage terre cuite verticale (surface plane) 
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Figure A2-3 – Mise en œuvre bardage terre cuite verticale (surface non plane) – sur ossature métallique 
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Figure A2-4 – Mise en œuvre bardage vertical (surface non plane) – sur ossature bois 
  



ATec n° 2.2/13-1542_V3 

Page 59 sur 77 

  

Figure A2-5 – Mise en œuvre bardage terre cuite vertical (surface non plane) – description ossature verticales 
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Figure A2-5bis– Mise en œuvre bardage terre-cuite vertical (surface non plane) 
Description ossature verticales avec montants en omégas dont la déformation permet de suivre la courbure du 

support. 
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Annexe A - Pose du procédé de bardage rapporté V-Clip® dans sa 

variante PIERRACLIP sur ossature acier galvanisé en zones 

sismiques 

A1 Domaine d'emploi 

Le système V-Clip® dans sa variante Pierraclip peut être mis en œuvre sur des parois planes verticales, en zones et bâtiments 
suivant le tableau ci-dessous (selon les arrêtés du 22 octobre 2010 et ses modificatifs) : 

Zones de sismicité 

Classes de catégories d'importance 
des bâtiments 

I II III IV 

1 X X X X 

2 X X X X 

3 X X X X 

4 X X X X 

X Pose autorisée sur parois planes et verticales en béton selon les dispositions décrites dans cette Annexe, 

X Pose autorisée sans disposition particulière selon le domaine d'emploi accepté, 

 Pose autorisée sans disposition particulière selon le domaine d'emploi accepté pour les bâtiments de catégorie 
d'importance II remplissant les conditions du chapitre I “ Domaine d'application ” du Guide de construction 
parasismique des maisons individuelles DHUP CPMI-EC8 Zones 3-4, édition 2021. 

  

A2 Assistance technique 

La Société Labelfaçade ne pose pas elle-même. 

La pose est réalisée par une entreprise spécialisée dans l'isolation extérieure à laquelle la Société Labelfaçade apporte, sur 
demande, son assistance technique. 

A3 Prescriptions 

A3.1 Support 

Le support devant recevoir le système de bardage rapporté est en béton banché conforme au DTU 23.1 et à l'Eurocode 8-P1. 

A3.2 Chevilles de fixation au support 

La fixation au gros-œuvre béton est réalisée par des chevilles métalliques portant le marquage CE sur la base d'un ETE selon 
ETAG 001 - Parties 2 à 5 (admis comme DEE) avec catégorie de performance C1 évaluée selon l'Annexe E pour toutes les zones 
de sismicité et toutes les catégories d'importance de bâtiments nécessitant une justification particulière. 

  

Les chevilles en acier zingué peuvent convenir, lorsqu'elles sont protégées par un isolant, pour les emplois en atmosphères 
extérieures protégées rurales non polluées, urbaines et industrielles normales ou sévères. 

Pour les autres atmosphères, les chevilles en acier inoxydable A4 doivent être utilisées. 

Ces chevilles métalliques doivent résister à des sollicitations données au tableau A1. 

Exemple de cheville répondant aux sollicistations du tableau A1 : 

Cheville FM 753 Crack M12 de la Société Friulsider. 

A3.3 Caractéristiques des montants, pattes-équerres et vis d'assemblage 

Les pattes-équerres et les profils de montants verticaux sont conformes aux prescriptions du Cahier du CSTB 3194_V2, 
renforcées par celles ci-après : 

 les pattes-équerres en acier galvanisé Z 275 en épaisseur de 2,5 mm sont du type BL-T (V2) de la Société SFS, dont 
la longueur L est limitée à 150 mm, posées dos à dos.  

 L'espacement des pattes-équerres le long des montants verticaux est de 1 m, les pattes-équerres étant disposées 
dos à dos.  

 Les montants verticaux sont en tube d'acier galvanisé Z 275 d'épaisseur 2 mm en tube carré de 35 mm de coté.  

 Les montants verticaux sont fractionnés au droit des planchers avec un espacement minimum de 10 mm.  

 L'entraxe des montants verticaux est limité à 600 mm.  

 L'assemblage entre les pattes-équerres et les montants est assuré par 2 vis auto-perceuses 5,5 x 22 mm.  

 Au droit de chaque joint vertical, une cale spécifique (cf. fig. A3 à A5) est positionnée en fond de rail, comportant un 
téton de 5 mm d'épaisseur correspondant aux joints verticaux. Selon que les joints verticaux sont filants, alignés ou 
décalés, les cales correspondantes seront en un seul élément pour les joints verticaux filants et en 2 éléments pour 
les joints décalés. Seules les cales sismiques buttant les bas des éléments de bardage seront vissées en fond de rail 
tous les 3 ou 4 éléments, selon la largeur des éléments.  
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 Les habillages de baies en tableaux, ainsi que les divers points singuliers, font l'objet de dispositions spécifiques 
précisées dans les figures A3 à A7.  

A3.4 Utilisation du procédé V-Clip® 

Les rails horizontaux spécifiques au procédé sont fixés sur les montants verticaux dans les conditions décrites au § 2.4.2.1.  

Le nombre d'attaches V-Clip® n° 9 pour la pierre est donné par une note de calcul vérifiée par la Société Labelfaçade. Suite aux 
essais dont le rapport est référencé ci-dessous, on peut considérer qu'un espacement de 12 cm entre les V-Clip® satisfait le 
maintien de pierres de 920 mm de hauteur. 

B Résultats expérimentaux 

Rapport d'essais n° EEM 08 26014023-1 et EEM 08 26014221-1 concernant les essais de comportement vis-à-vis des actions 
sismiques sur le procédé V-Clip®. 
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Tableaux de l'Annexe A 

  

 

Zones de 

sismicité 

Plan perpendiculaire à la façade Plan parallèle à la façade 

 
Classes de catégories d'importance 

des bâtiments 

Classes de catégories d'importance 

des bâtiments 

 II III IV II III IV 

Sollicitation 

traction 

(N) 

2  323 385  2785 3462 

3 323 385 446 2785 3462 4139 

4 424 491 559 3808 4553 5298 

Sollicitation  

cisaillement  

(V) 

2  190 190  329 411 

3 190 190 190 329 411 493 

4 209 209 209 452 542 633 

  

 Domaine sans exigence parasismique 

  

Tableau A1 – Sollicitations en traction cisaillement (en N) appliquées à la cheville métallique 
Profilé métallique de longueur 3 m maintenu par 4 pattes-équerres de longueur 150 mm, espacées de 1 m. 

Pierres de hauteur < 920 mm et de masse surfacique 54 kg/m2 

Selon les arrêtés des 22 octobre 2010 et ses modificatifs et de l'Eurocode 8-P1 

  

  

Figures de l'Annexe A 
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Figure A1 – Cales parasismiques 
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Figure A2 – Position des cales parasismiques 

  

 

  

Figure A3 – Joint vertical 5 mm (zones sismiques) 
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Figure A4 – Arrêt latéral (zones sismiques) 

  

 

Figure A5 – Joint de dilatation compris entre 12 et 15 cm (zones sismiques) 

  

  

Figure A6 – Angle rentrant (zones sismiques) 
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Figure A7 – Angle sortant (zones sismiques) 

 

Figure A8 – Coupe sur Baies - Habillage en pierre (zones sismiques) 
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Figure A9 – Patte-équerre BL-T (V2) de la Société SFS 

  

Longueur 

Résistance admissible 

aux charges verticales 

f1 mm 

(daN) 

Résistance admissible 

aux charges 

horizontales 

(daN) 

50 66 

110 

60 65 

70 63 

80 62 

90 61 

100 52 

110 43 

120 37 

130 31 

140 27 

150 24 

Tableau de valeurs admissibles des pattes-équerres selon l'Annexe 1 du 3194_V2 
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Annexe B- Pose du procédé de de bardage rapporté V-Clip® dans 

sa variante Pierraclip sur Ossature Bois en zones sismiques 

  

B1 Domaine d'emploi 

Le procédé V-Clip® dans sa variante Pierraclip peut être mis en œuvre sur des parois planes verticales, en zones et bâtiments 
suivant le tableau ci-dessous (selon l'arrêté du 22 octobre 2010 et ses modificatifs) : 

Zones de sismicité 

Classes de catégories d'importance 
des bâtiments 

I II III IV 

1 X X X X 

2 X X X X 

3 X X X X 

4 X X   

X Pose autorisée sans disposition particulière selon le domaine d'emploi accepté, 

X Pose autorisée sur parois planes et verticales en béton selon les dispositions décrites dans cette Annexe,  

 
Pose autorisée sans disposition particulière selon le domaine d'emploi accepté pour les bâtiments de catégorie 
d'importance II remplissant les conditions du chapitre I “ Domaine d'application ” du Guide de construction 
parasismique des maisons individuelles DHUP CPMI-EC8 Zones 3-4, édition 2021. 

 Pose non autorisée 

B2 Assistance technique 

La Société Labelfacade ne pose pas elle-même. 

La pose est réalisée par une entreprise spécialisée dans l'isolation extérieure à laquelle Labelfacade apporte, sur demande, son 
assistance technique. 

B3 Prescriptions 

B3.1 Support 

Le support devant recevoir le système de bardage rapporté est en béton banché conforme au DTU 23.1 et à l'Eurocode 8-P1. 

B3.2 Chevilles de fixation au support béton 

La fixation au gros-œuvre béton est réalisée par des chevilles métalliques portant le marquage CE sur la base d'un ETE selon 
ETAG 001 - Parties 2 à 5 (admis comme DEE) avec catégorie de performance C1 évaluée selon l'Annexe E pour toutes les zones 
de sismicité et toutes les catégories d'importance de bâtiments nécessitant une justification particulière. 

Les chevilles en acier zingué peuvent convenir, lorsqu'elles sont protégées par un isolant, pour les emplois en atmosphères 
extérieures protégées rurales non polluées, urbaines et industrielles normales ou sévères. 

Pour les autres atmosphères, les chevilles en acier inoxydable A4 doivent être utilisées. 

Exemple de cheville répondant aux sollicitations du tableau B1: 

 Cheville FM 753 Crack M12 de la Société Friulsider.  

 Cheville Fix ZXTREM M12 de la Société Spit.  

 Cheville FAZ II M12 de la Société Fischer.  

Ces chevilles métalliques doivent résister à des sollicitations données au tableau B1 lorsque les chevrons sont posés avec des 
étriers. 

Pour les configurations non envisagées dans ces tableaux, les sollicitations peuvent être calculées selon le Cahier du CSTB 
3725, dans la limite du domaine d'emploi accepté. 

B3.3 Fixation des chevrons au support béton par étriers 

 Les étriers en acier de 3 mm galvanisé Z 275, de 80 à 100 mm de hauteur, ont des longueurs qui varient de 160 à 
210 mm (fournis par Labelfaçade).  

 Les chevrons sont solidarisés aux étriers par 4 vis en acier inox A2 6,5 x 50 mm.  

B3.4 Ossature Bois 

L'ossature bois est conforme aux prescriptions du Cahier du CSTB 3316-V3, renforcées par celles ci-après : 

 Les chevrons sont fractionnés au droit de chaque plancher de l'ouvrage.  

 L'entraxe des chevrons est de 600 mm au maximum.  

 Leur section est minimum de 63 x 75 mm.  
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B3.5 Eléments de bardage 

 Les éléments de bardage sont décris dans l'annexe 2 "spécifications techniques Pierraclip" du Dossier Technique  V-
Clip®. Ils sont limités à :  

 Une hauteur maximum de pierre de 1,20 m pour une largeur maximum de pierre de 0,600 m, ce qui valide 
l'élancement supérieur à 1/2.  

 Une épaisseur maximale de 20 mm.  

 Une masse surfacique maximale de 54 kg/m².  

Les plaques sont bloquées latéralement par des cales en polypropylène (fournies par Labelfaçade) fixées sur le rail horizontal 
par des vis autoperceuses Fastovis Ф5,5 x 28 mm (LR ETANCO). 

Le nombre d'attaches V-Clip® n°9 pour la pierre est donné par une note de calcul vérifiée par la Société Labelfaçade. Suite aux 
essais dont le rapport est référencé ci-dessous, on peut considérer qu'un espacement de 9 cm entre les V-Clip® satisfait le 
maintien de pierres de 1200 mm de hauteur, ou tous les 17cm pour une pierre de 600 mm. 

La fixation des éléments de bardage est conforme au Dossier Technique. 

B3.6 Points singuliers 

Les figures de l'Annexe B du Dossier Technique constituent des exemples de solutions. 
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Tableaux de l'Annexe B 

 

  

 

Zones  de 

s ismicité 

P lan perpendiculaire à la façade P lan parallèle à la façade 

 

C lasses de catégories d'importance 

des  bâtiments 

C lasses de catégories d'importance 

des  bâtiments 

 I I  I I I  IV  I I  I I I  IV  

Sollic itation 

trac tion 

(N) 

2  
 3949 4029  6625 7151 

3  
4097 4223 4348 7601 8428 9254 

4  
4382   9479   

Sollic itation  

c isaillement  

(V ) 

2  
 441  441   479  492 

3  441  441  441  504  530 558 

4  
441    567    

  

 Domaine sans exigence parasismique 

 Pose non autorisée 

Tableau B1 - Sollicitations en traction-cisaillement (en N) appliquées aux chevilles métalliques (béton) 

 Système V-Clip® dans sa variante PIERRACLIP 

Montants verticaux bois de longueur 3 m d'entraxe 600 mm – 4 Etriers de 210 mm espacés de 1 m 
Selon l'arrêté du 22 octobre 2010 et ses modificatifs et de l'Eurocode 8-P1 
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Figures de l'Annexe B 

  

 

Figure B1 – Fractionnement de l'ossature au droit de chaque plancher sur béton (ossature bois) 

  
  



ATec n° 2.2/13-1542_V3 

Page 73 sur 77 

 

Figure B3 - Etriers 

  

Longueur des étriers 
(en mm) 

Résistance admissible aux charges 
verticales pour une déformation à 

1 mm 
(daN) 

Résistance admissible aux charges 
horizontales (daN) 

210 31 250 

  

Tableau de valeurs admissibles des étriers selon l'Annexe 1 du 3194_V2 
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Annexe C- Pose du procédé de bardage rapporté V-Clip® dans sa 

variante Terréal-V-Clip® sur Ossature acier galvanisé en zones 

sismiques 

  

C1 Domaine d'emploi 

Le procédé Terréal-V-Clip® (uniquement Piterak Slim de dimensions maximales 60 x 150) peut être mis en œuvre sur des 
parois planes verticales, en zones et bâtiments suivant le tableau ci-dessous (selon l'arrêté du 22 octobre 2010 et ses 
modificatifs) 

Zones de sismicité 

Classes de catégories d'importance 
des bâtiments 

I II III IV 

1 X X X X 

2 X X X  

3 X X X  

4 X X   

X Pose autorisée sans disposition particulière selon le domaine d'emploi accepté, 

X Pose autorisée sur parois planes et verticales en béton, selon les dispositions décrites dans cette Annexe,  

 Pose autorisée sans disposition particulière selon le domaine d'emploi accepté pour les bâtiments de catégorie 
d'importance II remplissant les conditions du chapitre I “ Domaine d'application ” du Guide de construction 
parasismique des maisons individuelles DHUP CPMI-EC8 Zones 3-4, édition 2021. 

 Pose non autorisée 

C2 Assistance technique 

La Société Labelfacade ne pose pas elle-même. 

La pose est réalisée par une entreprise spécialisée dans l'isolation extérieure à laquelle Labelfacade apporte, sur demande, son 
assistance technique. 

C3 Prescriptions 

C3.1 Support 

Le support devant recevoir le système de bardage rapporté est en béton banché conforme au DTU 23.1 et à l'Eurocode 8-P1. 

C3.2 Chevilles de fixations au support béton 

La fixation au gros-œuvre béton est réalisée par des chevilles métalliques portant le marquage CE sur la base d'un ETE selon 
ETAG 001 - Parties 2 à 5 (admis comme DEE) avec catégorie de performance C1 évaluée selon l'Annexe E pour toutes les zones 
de sismicité et toutes les catégories d'importance de bâtiments nécessitant une justification particulière. 

Les chevilles en acier zingué peuvent convenir, lorsqu'elles sont protégées par un isolant, pour les emplois en atmosphères 
extérieures protégées rurales non polluées, urbaines et industrielles normales ou sévères. 

Pour les autres atmosphères, les chevilles en acier inoxydable A4 doivent être utilisées. 

Ces chevilles métalliques doivent résister à des sollicitations données au tableau C1. 

Exemple de cheville répondant aux sollicitations du tableau C1 : 

 Cheville FM 753 Crack M12 de la Société Friulsider.  

 Cheville Fix ZXTREM M12  de la Société Spit.  

 Cheville FAZ II M12 de la Société Fischer.  

Pour les configurations non envisagées dans ces tableaux, les sollicitations peuvent être calculées selon le Cahier du CSTB 
3725, dans la limite du domaine d'emploi accepté. 

C3.3 Fixation des montants au support béton par étriers 

 Les étriers en acier de 3 mm galvanisé Z 275, de 80 à 100 mm de hauteur, ont des longueurs qui varient de 160 à 
210 mm.  

 Les montants sont solidarisés aux étriers par 4 vis en acier Goldovis6TH10/ZBJ- 6,3 x 22 de la société.  

C3.4 Ossature Métallique 

L'ossature acier et/ou aluminium est conforme aux prescriptions du Cahier du CSTB 3194_V2 et au paragraphe 3.3 du Dossier 
Technique. 

 Acier : nuance S 220 GD minimum.  

 Profilés verticaux acier galvanisé de forme tubulaire carrée de dimensions 35 x 35 x 2 ou 50 x 50 x 2.  

 L'entraxe des profilés est de 600 mm maximum.  
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 Les montants sont fractionnés au droit de chaque plancher.  

C3.5 Eléments de bardage 

Les élements Terréal V-Clip sont uniquement les bardeaux Piterak Slim de dimensions maximales 60 x 150 cm. 

Les bardeaux sont bloquées latéralement par des cales en polypropylène (fournies par Labelfaçade) fixées sur le rail horizontal 
par des vis autoperceuses Fastovis Ф5,5 x 28 mm (LR ETANCO). 

Le nombre d'attaches V-Clip® n°9 pour le parement Piterak Slim est donné par une note de calcul vérifiée par la Société 
Labelfaçade. Suite aux essais dont le rapport est référencé ci dessous, on peut considérer qu'une densité de clips d'un clip tous 
les 9cm par rive environ (soit 4 V-clips par rive pour les bardeaux de 300mm et 7 V-Clips par rive pour les bardeaux de 600mm) 
est satisfaisante. 

La fixation des éléments de bardage est conforme au § 2.4.2 du Dossier Technique. 

C3.6 Points singuliers 

Les figures de l'Annexe C constituent des exemples de solutions. 

  

  

  

Tableau de l'Annexe C 

  

Sollicitations 
(N) 

Zones de 
sismicité 

Plan perpendiculaire à la façade Plan parallèle à la façade 

Classes de catégories d'importance 
des bâtiments 

Classes de catégories d'importance 
des bâtiments 

II III IV II III IV 

Traction 
(N) 

2   2515    4461  

3 2623 2715  5172 5773  

4 2831   6538   

Cisaillement 
(V) 

2   412    448  

3 412 412  472 496  

4 412   530   

  

 Domaine sans exigence parasismique 

 Pose non autorisée 

  

Tableau C1 - Sollicitations en traction-cisaillement (en N) appliquées aux chevilles métalliques 

Profilés verticaux en acier de longueur 3 m d'entraxe 600 mm – 4 Etriers de 210 mm espacés de 1 m 

Système V-Clip® dans sa variante TERREAL – Etriers de 260 mm (béton) 

Selon l'arrêté du 22 octobre 2010 et ses modificatifs et de l'Eurocode 8-P1 
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Figures de l'Annexe C 

 

Figure C1 – Fractionnement de l'ossature au droit de chaque plancher sur béton 

 

Figure C2 – Détail joint de dilatation de 12 à 15 cm 
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Figure C3 - Etriers 

  

Longueur des étriers 
(en mm) 

Résistance admissible aux charges 
verticales pour une déformation à 1 mm 
(daN) 

Résistance admissible aux charges 
horizontales (daN) 

210 31 250 

  

Tableau de valeurs admissibles des étriers selon l'Annexe 1 du 3194_V2 
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